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APLICACIONES

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN / TAMAÑO

COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA

Por su excelente resistencia a la temperatura, se utiliza en la 
fabricación de crisoles y placas para hornos, canales, refractarios 
apisonables, etc.

•Costales 50 Kgs.
•Supersacos 1 Tonelada

PRESENTACIÓN

Forma de Partícula:

Punto de Ablandamiento:

Cristalografía:
Punto de Fusión:

Gravedad Específica:

Color:

Es un óxido de aluminio café, el cual se produce con la bauxita de la 
más alta calidad.

Su composición química y los tamaños de las mallas son 
extraordinariamente controlados, lo que lo hace ser un producto 
muy uniforme.

G-4/14
G-60/F
G-200/F
G-240 Vesuvius

PROPIEDADES FÍSICAS

Cúbica

2015°C

3.92 g/cm³ 

Alúmina alfa del sistema de cristal hexagonal

1840°C

Café

ESPECIFICACIONES/NORMAS
ESP 2 F3.4 REV 00

TiO²

Otros

Al²O³

SiO²
FeO³

96.12%

0.67%
2.70%

0.11%
0.40%
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